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[bookmark: _2et92p0][bookmark: OLE_LINK41]Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind: 

1 Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022). 

2 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

3 Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022). 

4 Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

5 Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

6 ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest. 

7 PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020). 

8 EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

9 (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

10 "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

11 [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _heading=h.mbcpup475s1x]

1 Schadstoffuntersuchung

1.1 [bookmark: _tyjcwt]Ausgeführte Leistungen

· Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)
· Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz 
· Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor 
· Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate 
· Berichterstattung 
· Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel 


1.2 [bookmark: _3dy6vkm]Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet. 


1.3 [bookmark: _1t3h5sf]Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere
Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.




2 [bookmark: _bg4jzxuw7fx]Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

1. Schritt Asbestfreisetzungspotential 
In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen. 

2. Schritt Raumnutzung und Exposition 
In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

3. Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit 
Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt. 

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen. 

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen. 

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

3 [bookmark: _e3xy3cve4spy]Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet. 

	Map
	
	Materialprobe

	VB
	
	Visueller Befund

	DKS
	
	Dringlichkeitsstufe (Asbest)

	Neg.
	
	Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff)

	AFG
	
	Asbest fest gebunden

	ASG
	
	Asbest schwach gebunden

	PAK
	
	Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe

	PCB
	
	Polychlorierte Biphenyle

	FCKW
	
	Fluorchlorkohlenwasserstoffe

	SM
	
	Schwermetall

	HSM
	
	Holzschutzmittel

	
	
	Instruierter Handwerker

	
	
	Suva anerkannte Schadstoffsanierer


4 [bookmark: _2s8eyo1]Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben
[bookmark: _3rdcrjn]Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

	Proben-bezeichnung
	Gebäude/ Ebene/Raum
	Einbauort
	Material
	Schadstoff
	Verdacht
	Exp.
	Labor

	MaP-4
	Büro

DG

	alte Fenster
	Fensterkitt
	Asbest
	
	
	X

	MaP-5
	Fenster

DG

	alte Fenster
	Anschlagkitt
	Asbest
	
	
	X

	MaP-6
	Treppenhaus

DG

	Wand
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-7
	Treppenhaus

DG

	Decke
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-18
	Wohnzimmer

OG

	Decke
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-27
	Bad

OG

WC

	Decke
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-28
	Bad

OG

WC

	Wand
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-29
	Bad

OG

WC

	Wand
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-34
	WC

EG

	Decke
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-38
	Treppenhaus

EG

Gang

	Wand
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	MaP-43
	WC

EG

Treppe

	Kellertreppe
	Teppichkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-46
	Haus

UG

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-65
	Hallenbad

EG

Dusche

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-66
	Hallenbad

EG

Bad

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-69
	Spielzimmer

UG

	Sitzbank
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-70
	Spielzimmer

UG

WC

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-72
	Spielzimmer

UG

Umkleide

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-73
	Spielzimmer

UG

Umkleide

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-75
	Spielzimmer

UG

Umkleide

	Boden
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-77
	Spielzimmer

UG

Sauna

	Boden
	Cushion-Vinyl
	Asbest
	
	
	X

	MaP-78
	Spielzimmer

UG

Sauna

	Wand
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-79
	Spielzimmer

UG

Sauna

	Boden
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	MaP-80
	Spielzimmer

UG

Sauna

	
	Brandschutzplatte
	Asbest
	
	
	X

	MaP-81
	Spielzimmer

UG

Sauna

	Boden
	Fliesenkleber
	Asbest
	
	
	X

	VB-8
	Lüftungsraum

UG

	
	FL-Leuchte
	Quecksilber
	X
	
	

	MaP-89
	Garage

EG

	Decke
	Verputz
	Asbest
	
	
	X

	VB-9
	Hallenbad

Dach

	
	Dachpappe , Bitumenanstrich
	Asbest
PAK
	X
	
	

	VB-1
	Dachstock

DG

	Dachstock
	behandeltes Holz
	Holzschutzmittel
	X
	
	

	VB-2
	Haus

UG

	Elektrotableau
	Faserzement
	Asbest
	
	X
	

	VB-3
	Spielzimmer

UG

	abgehängte Decke
	behandeltes Holz
	Holzschutzmittel
	X
	
	

	VB-4
	ganzea Haus

alle Stockwerke

	Wasserleitungwn
	Rohrisolation
	FCKW
	X
	
	

	VB-5
	Lüftungsraum

UG

	Lüftung
	Brandschutzklappen
	Asbest
PCB
	X
	
	

	VB-6
	Heizungsraum

GS

	Abzug und Steigzone
	diverse Anwendungen möglich
	Asbest
PAK
PCB
	X
	
	

	VB-7
	Sitzplatz

EG

	Cheminée
	Diverse Anwendungen möglich
	Asbest
	X
	
	

	VB-8
	Vordach

Garage EG

	
	Faserzement
	Asbest
	
	X
	




5 Sanierung der Schadstoffe 
5.1 Sanierung durch Schadstoffsanierer
	Probe-ID
	Material
	Menge
	DKS
	Richtlinien
	LVA Code

	MaP-6
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-7
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-18
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-27
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-28
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-29
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-34
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-38
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-43
	Teppichkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-46
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-65
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-66
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-69
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-70
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-72
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-73
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-75
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-78
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-79
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-80
	Brandschutzplatte
	
	3
	33036
	17 06 05 S

	MaP-81
	Fliesenkleber
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S

	MaP-89
	Verputz
	
	3
	EKAS 6503 Kap. 7
	17 06 05 S



5.2 [bookmark: _26in1rg]Sanierung durch instruierte Handwerker
Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

	Probe-ID
	Material
	Menge
	DKS
	Richtlinien
	LVA Code

	MaP-4
	Fensterkitt
	
	3
	33042
	17 06 98

	MaP-5
	Anschlagkitt
	
	3
	33044
	17 06 98 nk

	VB-1
	behandeltes Holz
	
	 
	-
	17 02 98 S

	VB-2
	Faserzement
	
	3
	33031
	17 06 98 nk

	VB-3
	behandeltes Holz
	
	 
	-
	17 02 98 S

	VB-4
	Rohrisolation
	
	 
	Am Stück in KVA
	17 06 03 [S]

	VB-8
	Faserzement
	
	3
	33031
	17 06 98 nk




6 [bookmark: _z337ya]Entsorgung der Schadstoffe
6.1 Entsorgungskonzept für die Schadstoffe
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

	Probe-ID
	Abfallart
	LVA Code
	Genereller Entsorgungsweg
	Entsorgungsort
	t
	m3 lose

	MaP-4
	Asbest festgebunden
	17 06 98
	KVA
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-5
	Asbest festgebunden
	17 06 98 nk
	zert. KVA
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-6
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-7
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-18
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-27
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-28
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-29
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-34
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-38
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-43
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-46
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-65
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-66
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-69
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-70
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-72
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-73
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-75
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-77
	
	
	
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-78
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-79
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-80
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-81
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-8
	
	
	
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	MaP-89
	Asbest schwachgebunden
	17 06 05 S
	Deponie Typ E
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-9
	
	
	
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-1
	problematische Holzabfälle
	17 02 98 S
	KVA
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-2
	Asbest festgebunden
	17 06 98 nk
	Deponie Typ B
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-3
	problematische Holzabfälle
	17 02 98 S
	KVA
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-4
	FCKW-haltige Dämmung 
	17 06 03 [S]
	KVA
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-5
	
	
	
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-6
	
	
	
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-7
	
	
	
	Wird durch Sanierer definiert
	
	

	VB-8
	Asbest festgebunden
	17 06 98 nk
	Deponie Typ B
	Wird durch Sanierer definiert
	
	


[bookmark: OLE_LINK29]

Empfehlung

Fensterkitt aus MaP-4 kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinie 33042 rückgebaut werden und ist mit dem LVA Code 17 06 98 in einer Deponie B zu entsorgen. Anschlagkitt aus MaP-5 ist unter den gleichen Bedingungen, aber mit der Richtlinie 33044 zu entfernen und ebenfalls mit dem LVA Code 17 06 98 nk in Deponie B zu entsorgen.Verputz von Probe MaP-6 sollte von Schadstoffsanierern gemäss EKAS 6503 Kapitel 7 saniert werden und als Sonderabfall mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden. Gleiches gilt für die Proben MaP-7, MaP-18, und alle weiteren „Verputz“-Proben, die in der Liste mit der gleichen Schadstoffsituation identifiziert wurden.Fliesenkleber aus MaP-46 kann nur von einem Schadstoffsanierer gemäss EKAS 6503 Kapitel 7 entfernt werden und muss mit dem LVA Code 17 06 05 S als Sonderabfall entsorgt werden. Dies trifft auch auf Fliesenkleber in allen weiteren Proben zu, die unter diese Kategorie fallen.Brandschutzplatten, etwa aus MaP-80, sind durch Schadstoffsanierer gemäss Richtlinie 33036 zu behandeln und der LVA Code 17 06 05 S spiegelt die nötige Sonderabfallentsorgung wider.Für das behandelte Holz aus VB-1 ist keine spezifische Richtlinie angegeben, aber es muss als Sonderabfall mit LVA Code 17 02 98 S entsorgt werden, was auch für VB-3 zutrifft. Faserzement aus VB-2 soll von Handwerkern nach Richtlinie 33031 rückgebaut und mit LVA Code 17 06 98 nk in Deponie B entsorgt werden; dies gilt auch für Faserzement aus VB-8.Rohrisolation aus VB-4 enthält FCKW und muss am Stück in einer geeigneten KVA entsorgt werden, wobei der LVA Code 17 06 03 [S] vorgibt, dass es sich um einen speziellen Entsorgungsweg handelt.
asbesttest.ch GmbH						
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur[image: ]
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[bookmark: OLE_LINK2]Zusätzliche Beigaben

	Bezeichnung
	Verdachtsmoment
	Fundort
	Bemerkung
	Überblick
	Detail

	MaP-1
	Büro

DG

	VM-5

Teppichkleber

	
	
	

	MaP-2
	Büro

DG

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-3
	Büro

DG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-4
	Büro

DG

	VM-25

Fensterkitt

alte Fenster

	
	
	

	MaP-5
	Fenster

DG

	VM-26

Anschlagkitt

alte Fenster

	
	
	

	MaP-6
	Treppenhaus

DG

	VM-28

Verputz

Wand

weiss

	
	
	

	MaP-7
	Treppenhaus

DG

	VM-29

Verputz

Decke

weiss

	
	
	

	MaP-8
	Treppenhaus

DG

	VM-7

Bodenbeläge

	
	
	

	MaP-9
	Zimmer

DG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-10
	Zimmer

DG

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-11
	Bad

DG

	VM-3

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-12
	Bad

DG

	VM-4

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-13
	Bad

DG

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-14
	Bad

OG

	VM-4

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-15
	Bad

OG

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-16
	Bad

OG

	VM-3

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-17
	Bad

OG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-18
	Wohnzimmer

OG

	VM-29

Verputz

Decke

weiss

	
	
	

	MaP-19
	Bad

OG

Schlafzimmer

	VM-7

Bodenbeläge

	
	
	

	MaP-20
	Bad

OG

Zimmer

	VM-4

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-21
	Bad

OG

Zimmer

	VM-7

Bodenbeläge

	
	
	

	MaP-22
	Bad

OG

Zimmer

	VM-4

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-23
	Bad

OG

Zimmer

	VM-7

Bodenbeläge

	
	
	

	MaP-25
	Bad

OG

Zimmer

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-24
	Bad

OG

Zimmer

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-26
	Bad

OG

WC

	VM-4

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-27
	Bad

OG

WC

	VM-29

Verputz

Decke

weiss

	
	
	

	MaP-28
	Bad

OG

WC

	VM-28

Verputz

Wand

weiss

	
	
	

	MaP-29
	Bad

OG

WC

	VM-28

Verputz

Wand

weiss

	
	
	

	MaP-30
	Bad

EG

Küche

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-31
	Küche

EG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-32
	Küche

EG

	VM-3

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-33
	WC

EG

	VM-4

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-34
	WC

EG

	VM-29

Verputz

Decke

weiss

	
	
	

	MaP-35
	WC

EG

Radiatornische

	VM-6

Korkisolation

	
	
	

	MaP-36
	WC

EG

Esszimmer

	VM-2

Verputz

Decke

	
	
	

	MaP-37
	WC

EG

Esszimmer

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-38
	Treppenhaus

EG

Gang

	VM-28

Verputz

Wand

weiss

	
	
	

	MaP-39
	WC

EG

Gang/ Wohnzimmer

	VM-2

Verputz
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	WC

EG

Wohnzimmer

	VM-7
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	WC

EG
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Wand
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	WC

EG
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	WC

EG

Treppe
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	MaP-44
	Weinkeller

UG
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Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-45
	Haus

UG

	VM-7

Bodenbeläge

	
	
	

	MaP-46
	Haus

UG

	VM-31

Fliesenkleber

Wand
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	Haus

UG

	VM-5

Teppichkleber
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	Haus

UG
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Wand
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UG
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Rohrisolation

Wasserrohr

	
	
	

	MaP-50
	Haus

UG

	VM-1

Verputz

Wand
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UG
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UG
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Wand
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UG
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UG
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EG
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UG

Gang
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UG
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EG
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UG
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UG

WC

	VM-31
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WC
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Fliesenkleber
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Bodenanstrich
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UG
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	VM-31
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Wand

	
	
	

	MaP-73
	Spielzimmer
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Umkleide

	VM-31
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Wand

	
	
	

	MaP-74
	Spielzimmer

UG

Umkleide

	VM-3

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-75
	Spielzimmer

UG

Umkleide

	VM-34

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-76
	Spielzimmer

UG

Umkleide

	VM-11

Leichtbauelemente

abgehängte Decke

	
	
	

	MaP-77
	Spielzimmer

UG

Sauna

	VM-12

Cushion-Vinyl

Boden

	
	
	

	MaP-78
	Spielzimmer

UG

Sauna

	VM-31

Fliesenkleber

Wand

	
	
	

	MaP-79
	Spielzimmer

UG

Sauna

	VM-34

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-80
	Spielzimmer

UG

Sauna

	VM-13

Brandschutzplatte

	
	
	

	MaP-81
	Spielzimmer

UG

Sauna

	VM-34

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-82
	Spielzimmer

UG

Technik

	VM-14

Verbindungsmatte

Lüftung

	
	
	

	VB-8
	Lüftungsraum

UG

	VM-17

FL-Leuchte

	
	
	

	MaP-83
	Lüftungsraum

UG

Waschküche

	VM-5

Teppichkleber

	
	
	

	MaP-84
	Garage

GS

	VM-10

Bodenanstrich

	
	
	

	MaP-85
	Hallenbad

EG

Bassin

	VM-3

Fliesenkleber

Boden

	
	
	

	MaP-86
	Hallenbad

EG

Bassin

	VM-19

Fugendichtstoff

	
	
	

	MaP-87
	Hallenbad

EG

Bassin

	VM-19

Fugendichtstoff

	
	
	

	MaP-88
	Garage

EG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-89
	Garage

EG

	VM-29

Verputz

Decke

weiss

	
	
	

	MaP-90
	Garage

EG

	VM-1

Verputz

Wand
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	Fassade

UG-EG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	VB-9
	Hallenbad

Dach

	VM-23

Dachpappe , Bitumenanstrich

	
	
	

	MaP-92
	Hallenbad

Fassade

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-94
	Hallenbad

Fassade

	VM-19

Fugendichtstoff

	
	
	

	MaP-93
	Haus

EG

	VM-1

Verputz

Wand

	
	
	

	MaP-95
	Haus

1.OG

	VM-19

Fugendichtstoff

	
	
	

	VB-1
	Dachstock

DG

	VM-27

behandeltes Holz

Dachstock

	
	
	

	VB-2
	Haus

UG

	VM-9

Faserzement

Elektrotableau

	
	
	

	VB-3
	Spielzimmer

UG

	VM-33

behandeltes Holz

abgehängte Decke

	
	
	

	VB-4
	ganzea Haus

alle Stockwerke

	VM-15

Rohrisolation

Wasserleitungwn

gelb/ braun

	
	
	

	VB-5
	Lüftungsraum

UG

	VM-16

Brandschutzklappen

Lüftung

	
	
	

	VB-6
	Heizungsraum

GS

	VM-18

diverse Anwendungen möglich

Abzug und Steigzone

	
	
	

	VB-7
	Sitzplatz

EG

	VM-21

Diverse Anwendungen möglich

Cheminée

	
	
	

	VB-8
	Vordach

Garage EG

	VM-22

Faserzement

	
	
	







image_rId100_document.jpeg




image_rId101_document.jpeg




image_rId102_document.jpeg




image_rId103_document.jpeg




image_rId104_document.jpeg




image_rId105_document.jpeg




image_rId106_document.jpeg




image_rId107_document.jpeg




image_rId108_document.jpeg




image_rId109_document.jpeg




image_rId110_document.jpeg




image_rId111_document.jpeg




image_rId112_document.jpeg




image_rId113_document.jpeg




image_rId114_document.jpeg




image_rId115_document.jpeg




image_rId116_document.jpeg




image_rId117_document.jpeg




image_rId118_document.jpeg




image_rId119_document.jpeg




image_rId12_document.jpeg




image_rId120_document.jpeg




image_rId121_document.jpeg




image_rId122_document.jpeg




image_rId123_document.jpeg




image_rId124_document.jpeg




image_rId125_document.jpeg




image_rId126_document.jpeg




image_rId127_document.jpeg




image_rId128_document.jpeg




image_rId129_document.jpeg




image_rId13_document.jpeg
analysis™ = s

PG

srensce tomams |
asbasticston

Kalln Paszal

Pukemonisstuzss 25

7000 Chur

Ashestanalyse n Matorislproben
Sercebtbarent 176

072025

Dis fcbastraysen in Matsrialin mach 50 222521 mitsls Rasks elsktnan mkroskop mit
optime i P ing, 8L den A rngsberaih IS0 IEC 17025 (5T 0570)

Becdeckt Isfoien bige o Exgebrise:

VP ToppiiiEber B, G
~Kein Adbect mchgewsean

VRPZ Vepiz, 805, 06
~Kein Asbest machgowseen

VRP3 Vepiz, 806, 06
~Kein Asbest mchgowseen

TRFAT, Bire, G
~ Rabest nachaewiesen (oot

WRPS/, Fereir, 06

(oot
VP S Vi, Troppeiats, 0
- Ashest nachgeviesen (Tomot)
TRP7 Vi, Tropperiats, 5
~ Rsbest machgeviesen (Cysotl)

VP8 Bock belige, Tepparhals, 06
~Kein Asbest mchgowsaan

TPS Veapiz, Zmmer, 56
~Kein Adbet machgowseen

VP10 Vg, Zirer, 56
~Kein Adbest machgowsesn

TRPTT 7 e iter, B, 56
~Kein Asbest rachgewbean

TRPT2 s ier, B, 56
~Kein Adbest rachgowbean

FRPTS T VerouE, B9, 6
~Kein Asbest rachgowsean

TRPTA T P iber, B, OG-
~Kein Adbest rachgewbean

VRPTS Vi, 823,08
~Kein Adbest rachgemeen

TRPTE e iber, Bed, OG-
~Kein Adbest rachgewbean

VP17 Vel 83,08
~Kein Asbest rachgowsean

[N e —
1105055157 | et | s




image_rId130_document.jpeg




image_rId131_document.jpeg




image_rId132_document.jpeg




image_rId133_document.jpeg




image_rId134_document.jpeg




image_rId135_document.jpeg




image_rId136_document.jpeg




image_rId137_document.jpeg




image_rId138_document.jpeg




image_rId139_document.jpeg




image_rId14_document.jpeg
analysis™ = s i

sropemace tamas

VRPT8 VarpiE, 83,08
- Ashest nachgeisessn (Tomolt)

VP10 Boderietos, Bad, 06, SehBmeT
~Kein Asbest mchgewbean

TRP2D  Flese ier, B, GG, Zimmer
~Kein Asbest rachgewbean

VP21 Bt Ege, Bad, OG, Zimer
~Kein Adbest machgowbean

TRP22 e iter, B, G, Zimmer
~Kein Adbest rachgewbean

VEP-23  Badarie ige, Bad, OG, Zimmer
~Kein Adbest machgeweean

VP25 Vorpi 99,06, Zimer
~Kein Asbest rachgewsean

VRP24 Vi, 83,08, Zimmer
~Kein Adbest machgowsean

TRP25  Feserieber, B, 06, WG
~Kein Asbest rachgewbean

TRP27 VorpuE 3,06, 76

~ Rsbest nachgeiiesen (Tomoit)
P28 Verpie, Tepperiats, 06, WG

- Ashest nachgeiviessn (Anthcpryi )
VP20 VerpUE, Teppenats, 06, WG

- Ashest nachgeisesen (Tomolt)

TP Verpue B4, EG, Kiehs
~Kein Asbest rachgowoeen

TP VerpuE, Kt B3
~Kein Asbest rachgewsten

TP e ier, Kiere, G
~Kein Adbest rachgewbean

VRPEa  Fleserieber, VC, 66
~Kein Adbest machgowbear

TP VorpuE, W6, E6
~ Rsbest nachaeiiesen (Tomoit)

P35  FarkEakton, WG, £G, Fadaiamechs
~Kein Asbest mchgowsesn

VP35 Vorpue, W6, EG, Esezimmer
~Kein Asbest machgowsesn

TP VorpuE, W6, EG, Esszimmer
~Kein Adbest rachgowesn

TP Verpue, W6, €6, G
~ Rsbest nachaeives (Tomoit)

VP20  Varpl, W, EG, Garg/ Wanaimmer
~Kein Adbest rachgonsean

VP40 Bodsrisios, W0, EG, WeRr@immmar
~Kein Adbest machgowbeer

VRP-AT VerpuE W, EG, Wohrzimmer
~Kein Asbest rachgonseen

VP2 VarpiE W, EG, Wohrzimmer
~ein Adbest rachgowseen

[N e —
1105055157 | et | s





image_rId140_document.jpeg




image_rId141_document.jpeg




image_rId142_document.jpeg




image_rId143_document.jpeg




image_rId144_document.jpeg




image_rId145_document.jpeg




image_rId146_document.jpeg




image_rId147_document.jpeg




image_rId148_document.jpeg




image_rId149_document.jpeg




image_rId15_document.jpeg
analysis™ = s i

sropemace tomas adsme
VEPA5 TempEkEEsT WG, 6, Trepps
- Ashest nachgeviesen (oot

TP VorpuE Werieler, U5
~Kein Asbest rachgewseen

TaPi5 Boderiotos s, UG-
~Kein Adbest machgeweean

VP8 s b, P, UG-
- Ashest nachgevesn (oot

VEPA7 Teppekter, T, 06
~Kein Asbest mchgowseen

VEP48  Verpi, Fate, U5
~Kein Asbest rachgowseen

WRP-A3  Roveomion, s, U5
~Kein Asbest mchgewseen

VRPE0  Verpi, Fale, U8
~Kein Asbest machgewseen

VRPST Verpi, Fate, U5
~Kein Asbest machgowseen

VRFE2  Verpi, Fate, U5
~Kein Adbest rachgowseen

TRPE3  Flesa b, Fe, UG-
~Kein Asbest rachgowbean

TRPS Verpi, Fale, U8
~Kein Asbest rachgowseen

TRPE VerpuE TRl bu 6
~Kein Asbest rachgowsesn

TP Ve o, UG, G
~Kein Adbest rachgewsean

TP 58  Tepperkeber, P, U5, Urieds
~Kein Adbect mchgowseen

VaPe Verple, Fits, U5, AUBTRTERTT
~Kein Adbest machgowseen

TRPET T Flese ieber, FRleread, £G, Been
~Kein Adbest rachgewbean

TRPE2  Flese kb, Fleriad, £G-
~Kein Asbest rachgewbean

VRPE3  Flese b, Fleriad, £G-
~Kein Asbest rachgewbean

TRPET VorpuE TRl bad 66, Basen
~Kein Adbest rachgewseen

TRPE5 s ieber, Falkiad, £G, Dusche

- Ashest nachgeywesn (Cmysotl)
VP65 | e eber, Falkias, £G, B2
- Ashest nachgeviesen (oot

TRFE7 Teppetieber, SpEmmer U5
~Kein Adbect mchgowsean

TP es Ve Spekimer UG
~Kein Adbest rachgowsean

VP&  Flsss iber Spmizier, UG
- Ashest nachgeviesen (Gt

[N e —
1105055157 | et | s





image_rId150_document.jpeg




image_rId151_document.jpeg
>





image_rId152_document.jpeg




image_rId153_document.jpeg




image_rId154_document.jpeg




image_rId155_document.jpeg




image_rId156_document.jpeg




image_rId157_document.jpeg




image_rId158_document.jpeg




image_rId159_document.jpeg




image_rId16_document.jpeg
sroypemacetamas

analysis™ = s i

VP70 Flsse #ber Speizier, UG, WO
- Ashest nachgevesn (Gt

VP71 Flese hiber Speizimmer, UG, W6
~Kein Asbest rachgewbean

VP72 Flese b, Spmizimer, UG, Uik

- Ashest nachgewieasn (Gt
VP73 Pl b, Speiziner, UG, Unie e
- Ashest nachgeviesn (Chot)

VP74 Flese b, Speizimner, UG, Ui
~Kein Adbest rachgewbean

VP75 Flese b, Speizimner, UG, Uk
~ Rsbest nachaewiesen (Gt

VP75  Taichausmenis, Spemmer, US, Urieds,
~Kein Adbest machgowseen

VP77 CuEon Vinyl SpeEimTST, UG, Silra.

- Ashest nachgeviesen (oot
VP75  Flsse #ber, Spmizimmer, UG, Saume
- Ashest nachgevesen (oot
VP70 Flese #Eber, Speizimmer, UG, Saume
~ Rsbest nachaewiesen (Gt
P80  Brardachizpats, SpeEimmer, UG, Salra.
- Ashest nachgenieasn (Ginotl)
VP81 Flsse #Eber, Speizimier, UG, Saum
- Ashest nachgeviessn (Gt

VRF-E2 Verbaings e, SpmEmmer, UG, Tachnic
~Kein Adbest mchgowseer

TRPES  Teppetkber, Liurgsmum, UG, Wassikichs,
~Kein Asbect mchgowseen

P85  Flese kb, Falirbad, £G, Busen
~Kein Adbest rachgewbean

VP Es Verpie, Gangs, B8
~Kein Asbest machgowsesn

TP Vo, Gangs, 5
~ Rsbest nachgeiesen (Cmysot)

TP Ve Gangs B8
~Kein Adbest rachgewsesn

TRPoT TVerpue, Fassads, UG EG
~Kein Asbest rachgowsesn

VRPG2 VorpUE, PRl bad, Fassads
~Kein Asbest rachgowseen

VRPS3 Vi, Fite, E6
~Kein Adbest rachgowseen

[N e —
1105055157 | et | s





image_rId160_document.jpeg




image_rId161_document.jpeg




image_rId162_document.jpeg




image_rId163_document.jpeg




image_rId164_document.jpeg




image_rId165_document.jpeg




image_rId166_document.jpeg




image_rId167_document.jpeg




image_rId168_document.jpeg




image_rId169_document.jpeg




image_rId17_document.jpeg




image_rId170_document.jpeg




image_rId171_document.jpeg




image_rId172_document.jpeg




image_rId173_document.jpeg




image_rId174_document.jpeg




image_rId175_document.jpeg
S

e

et
ERER

S E Oy





image_rId176_document.jpeg
AT

¥
LR K

T EUE

i3

o

|
Ik

L
o

Il
=/

e





image_rId177_document.jpeg




image_rId178_document.jpeg




image_rId179_document.jpeg




image_rId18_document.jpeg




image_rId180_document.jpeg




image_rId181_document.jpeg




image_rId182_document.jpeg




image_rId183_document.jpeg




image_rId184_document.jpeg




image_rId185_document.jpeg




image_rId186_document.jpeg




image_rId187_document.jpeg




image_rId188_document.jpeg




image_rId189_document.jpeg




image_rId19_document.jpeg




image_rId190_document.jpeg
P

T

\




image_rId191_document.jpeg




image_rId192_document.jpeg




image_rId193_document.jpeg




image_rId194_document.jpeg




image_rId195_document.jpeg




image_rId196_document.jpeg




image_rId197_document.jpeg




image_rId198_document.jpeg




image_rId199_document.jpeg




image_rId20_document.jpeg




image_rId200_document.jpeg




image_rId201_document.jpeg




image_rId202_document.jpeg




image_rId203_document.jpeg




image_rId204_document.jpeg




image_rId205_document.jpeg




image_rId206_document.jpeg




image_rId207_document.jpeg




image_rId208_document.jpeg




image_rId209_document.jpeg




image_rId21_document.jpeg




image_rId210_document.jpeg




image_rId211_document.jpeg




image_rId212_document.jpeg




image_rId213_document.jpeg




image_rId214_document.jpeg




image_rId215_document.jpeg




image_rId216_document.jpeg




image_rId217_document.jpeg




image_rId218_document.jpeg




image_rId219_document.jpeg




image_rId22_document.jpeg




image_rId220_document.jpeg




image_rId221_document.jpeg




image_rId222_document.jpeg




image_rId223_document.jpeg




image_rId224_document.jpeg




image_rId225_document.jpeg




image_rId226_document.jpeg




image_rId227_document.jpeg
|




image_rId228_document.jpeg




image_rId23_document.jpeg




image_rId24_document.jpeg




image_rId25_document.jpeg




image_rId26_document.jpeg




image_rId27_document.jpeg




image_rId28_document.jpeg




image_rId29_document.jpeg




image_rId30_document.jpeg




image_rId31_document.jpeg




image_rId32_document.jpeg




image_rId33_document.jpeg




image_rId34_document.jpeg




image_rId35_document.jpeg




image_rId36_document.jpeg




image_rId37_document.jpeg




image_rId38_document.jpeg




image_rId39_document.jpeg




image_rId40_document.jpeg




image_rId41_document.jpeg




image_rId42_document.jpeg




image_rId43_document.jpeg




image_rId44_document.jpeg




image_rId45_document.jpeg




image_rId46_document.jpeg




image_rId47_document.jpeg




image_rId48_document.jpeg




image_rId49_document.jpeg




image_rId50_document.jpeg




image_rId51_document.jpeg




image_rId52_document.jpeg




image_rId53_document.jpeg




image_rId54_document.jpeg




image_rId55_document.jpeg




image_rId56_document.jpeg




image_rId57_document.jpeg




image_rId58_document.jpeg




image_rId59_document.jpeg




image_rId60_document.jpeg




image_rId61_document.jpeg




image_rId62_document.jpeg




image_rId63_document.jpeg




image_rId64_document.jpeg




image_rId65_document.jpeg




image_rId66_document.jpeg




image_rId67_document.jpeg




image_rId68_document.jpeg




image_rId69_document.jpeg




image_rId70_document.jpeg




image_rId71_document.jpeg




image_rId72_document.jpeg




image_rId73_document.jpeg




image_rId74_document.jpeg




image_rId75_document.jpeg




image_rId76_document.jpeg




image_rId77_document.jpeg




image_rId78_document.jpeg




image_rId79_document.jpeg




image_rId80_document.jpeg




image_rId81_document.jpeg




image_rId82_document.jpeg




image_rId83_document.jpeg




image_rId84_document.jpeg




image_rId85_document.jpeg




image_rId86_document.jpeg




image_rId87_document.jpeg




image_rId88_document.jpeg




image_rId89_document.jpeg




image_rId90_document.jpeg




image_rId91_document.jpeg
Hl

|




image_rId92_document.jpeg




image_rId93_document.jpeg




image_rId94_document.jpeg




image_rId95_document.jpeg




image_rId96_document.jpeg




image_rId97_document.jpeg




image_rId98_document.jpeg




image_rId99_document.jpeg




image1.jpg
asbhesttest.ch




